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 一、 选择题 （本题共计 15 小题  ，每题 2 分 ，共计30分 ， ）
1.  下列关于金属材料的叙述错误的是（ ） 
A.回收利用废旧金属可减少对环境的污染
B.在铁制品表面刷漆或镀耐腐蚀性金属都可以防止铁制品锈蚀
C.铝块能制成铝箔是利用了铝的延展性
D.铝比铁更容易跟氧气和其他物质反应，因而铝的抗腐蚀性能比铁差
 2.  滴有酚酞的氢氧化钡溶液与下列各种物质恰好完全反应后，溶液仍显红色的是（ ） 
	A.
	B.
	C.
	D.


 3.  下列属于合金的是（ ） 
	A.铁粉和铜粉混合
	B.黄铜

	C.铁
	D.氧化铁


 4.  下列认识正确的是（ ） 
A.聚乙烯和聚氯乙烯都可以包装食品
B.灼烧蛋白质时产生烧焦羽毛的气味
C.普通玻璃和有机玻璃都属于无机非金属材料
D.铁加入稀硫酸中得到黄色溶液
 5.  一些国家在尝试用碳酸水浇灌某些植物，其中不能达到目的是（ ） 
A.调节土壤，改良酸性土壤               B.促进植物的光合作用
C.调节土壤，改良碱性土壤                  D.提高农作物产量
 6.  有、、三种金属，将和浸入稀盐酸中，溶解，并产生氢气，不溶解；将和分别浸入硝酸银溶液中，过一会儿，在的表面有银析出，而没有变化．则、、的金属活动性顺序由强到弱排列的是（ ） 
	A.
	B.

	C.
	D.


 7.  相同质量的、分别与足量的稀盐酸作用，产生的质量与加入稀盐酸的体积（稀盐酸）关系如图所示，其中正确的是（ ） 
	A.
[image: http://yx-kbs-ks3.haofenshu.com/images/ca36d2d598612df62ca693be9aad7318.png@w=144&h=119]
	B.
[image: http://yx-kbs-ks3.haofenshu.com/images/ae8afe7055da2444471b0eb1285e7472.png@w=143&h=114]

	C.
[image: http://yx-kbs-ks3.haofenshu.com/images/7381e74326dd39edd3119f01d7d6b157.png@w=145&h=114]
	D.
[image: http://yx-kbs-ks3.haofenshu.com/images/e0d5643b1a0652a4fba4e42fc9af81cd.png@w=146&h=119]


 8.  某同学欲测定碳酸钠溶液中溶质的质量分数，取样品溶液，按下列实验方案进行实验，合理的是（ ） 
A.加入过量稀盐酸，称量反应后溶液的质量为
B.加入过量浓盐酸，产生的气体用氢氧化钠固体吸收，固体质量增加
C.加入过量的氯化钙溶液，过滤，将滤渣洗涤烘干，称量其质量为
D.加入过量的氯化钙溶液，过滤，将滤液蒸干，称量固体质量为
 9.  铅蓄电池是一种电压稳定，使用方便、安全、可靠，又可以循环使用的化学电源，广泛应用于国防、交通、生产和生活中．铅蓄电池所用硫酸溶液的溶质质量分数为，若用质量分数为（密度为）的浓硫酸配制上述硫酸溶液，则浓硫酸和水的体积比约是（ ） 
	A.
	B.
	C.
	D.


 10.  有甲、乙、丙三种金属，其中只有甲在自然界中能以单质形态存在，将丙放入乙的盐溶液中，丙的表面有乙析出．则三种金属活动性由强到弱的顺序是（ ） 
	A.乙丙甲
	B.甲乙丙

	C.丙乙甲
	D.乙甲丙


 11.  小科家的芹菜茎秆细弱，补施钾肥可防止倒伏，他应施加的化肥是（ ） 
	A.
	B.

	C.
	D.


 12.  下列图象与所述实验相符的是（ ）
	
	
	
	

	向一定量锌粒中加入过量稀硫酸
	向一定量氯化铵饱和溶液中不断加入水
	时，向一定量不饱和的硝酸钾溶液中不断加入硝酸钾晶体
	向一定量氢氧化钠和氢氧化钡的混合溶液中加入稀硫酸

	[image: http://yx-kbs-ks3.haofenshu.com/images/79e8792db42d0065e3f8474fe24cb441.png@w=154&h=122]
	[image: http://yx-kbs-ks3.haofenshu.com/images/2270d2f20e68766f8e57199dad996b49.png@w=137&h=117]
	[image: http://yx-kbs-ks3.haofenshu.com/images/f6ffe85a72727184a5a36ed095e6d3a2.png@w=135&h=118]
	[image: http://yx-kbs-ks3.haofenshu.com/images/e62248ac744e8e88ff66356697c357a2.png@w=132&h=119]

	A.
	B.
	C.
	D.


 13.  下列物质中属于合金的是（ ） 
	A.四氧化三铁
	B.水银

	C.钢
	D.金


 14.  下列物质不含有机物的是（ ） 
	A.蒸馏水
	B.牛奶
	C.豆浆
	D.果汁


 15.  如图实验操作正确的是（ ） 
	A.
[image: http://yx-kbs-ks3.haofenshu.com/images/3052f80267214f9ee2504da591b8f9a6.png@w=94&h=75]
          吸取液体
	B.
[image: http://yx-kbs-ks3.haofenshu.com/images/f9848daecd25d1dd5af5fe5645d42784.png@w=95&h=80]
       稀释浓硫酸

	C.
[image: http://yx-kbs-ks3.haofenshu.com/images/63ab718864e457359ba9790cb91f971c.png@w=80&h=84]
    测定溶液的
	D.
[image: http://yx-kbs-ks3.haofenshu.com/images/55b7ae8d396d519b9462bd163e9b5374.png@w=72&h=97]
        过滤


 二、 多选题 （本题共计 5 小题  ，每题 3 分 ，共计15分 ， ） 
16.  下列有关金属及合金的说法中错误的是（ ） 
A.合金是由两种或两种以上金属熔合而成的具有金属特性的物质
B.在日常生活中，大量使用的常常不是纯金属，而是它们的合金
C.铜的化学性质不活泼，所以铜制品不会生锈
D.“真金不怕火炼”说明黄金的化学性质稳定
 17.  下列说法中不正确的是（ ） 
A.煤、石油、天然气都是化石燃料，汽油、煤油都是石油加工产品
B.和都是复合肥料，为植物生长提供、、等营养元素
C.羊毛和涤纶都是常见的西服面料，可用灼烧法来区别
D.汽油和洗涤剂除去油污都是乳化过程，与食醋除水垢的原理不同
 18.  下列固体分别溶于水，水溶液温度升高的是（ ） 
	A.
	B.
	C.
	D.


 19.  关于溶液和乳化的下列说法错误的是（ ） 
A.面粉与水混合不可形成溶液
B.配制溶液时，搅拌可以增大固体溶质的溶解度
C.用汽油洗去衣服上的油污是乳化现象
D.融雪剂的原理是利用某些物质水溶液的凝固点低于
 20.  在物质混合（或反应）等过程中，会存在“”的现象．通常情况下，下列各种混合（或反应）过程中，“”不等于“”的是（ ） 
A.酒精和水混合后溶液的质量
B.金属锌和稀盐酸反应后溶液的质量
C.温度一定时饱和硝酸钾溶液中加入水后，所得溶液的质量
D.氢氧化钠溶液和稀硫酸混合后溶液的质量
 三、 填空题 （本题共计 2 小题 ，共计9分 ， ）  
21. （6分） 如图是常见固体物质的溶解度曲线，根据图示回答：
①点的意义是________．
②将一定量的的饱和溶液升温至时，可用图上的________点表示；若要将点的溶液转化为点的溶液，采用的方法有加入溶质________
或蒸发溶剂________．
③时相同质量的、、三种物质饱和溶液的溶剂质量由大到小的顺序是________．
④若将三种物质的饱和溶液分别降温到时，则对三种溶液的说法一定正确的是________．
．都是饱和溶液．溶质的质量分数：．溶剂质量不变．析出溶质的质量：．
[image: http://yx-kbs-ks3.haofenshu.com/images/fe9228e9e35f168b73213fa11d487975.png@w=179&h=168]
 22. （3分） 如图是甲、乙两种固体物质的溶解度曲线，下列叙述正确的是________．
、甲的溶解度大于乙的溶解度
、时甲的饱和溶液年含甲的质量
、时甲、乙两种溶液的溶质质量分数一定相等
、使接近饱和的甲溶液变成饱和溶液的方法是________．
[image: http://yx-kbs-ks3.haofenshu.com/images/81da15806d2808168d8f082d82bc41b0.png@w=186&h=160]
 四、 解答题 （本题共计 2 小题  ，每题 6 分 ，共计12分 ， ）    
23. 如图是某试剂瓶标签的部分内容，请回答下列问题：  
（1）现要配制的稀盐酸，需要这种浓盐酸________．
 （2）浓盐酸敞口放置一段时间后溶质质量分数如何变化？请解释原因．
24. 如图是浓盐酸试剂瓶上标签的内容．请回答：
[bookmark: _GoBack][image: http://yx-kbs-ks3.haofenshu.com/images/29aae582b6defa03170fcf28ce221ed0.png@w=147&h=76]（1）该浓盐酸的溶质是________（填化学式）． 
（2）盐酸、硫酸等许多酸都能使紫色石蕊试液变红，是因为酸溶液中含量有较多的________．（用化学符号表示）．
 （3）使用一段时间后，浓盐酸的溶质质量分数小于，原因是________．
 （4）现要配制的稀盐酸克，需要这种浓盐酸多少克？
 五、 实验探究题 （本题共计 4 小题 ，共计34分 ， ）   
25.(7分)  自然界的水都是含有多种物质的混合物，生产生活中需要的纯净水可以通过蒸馏得到．  
（1）将刚刚蒸馏出来的水盛放在敞口的干净容器里，一段时间后，蒸馏水的将发生怎样的变化？请你分析说明引起蒸馏水改变的原因．
 （2）在电解水的实验中，为了增加水的导电性，常在水中加入一定量的稀硫酸，某次实验时，在一定量的蒸馏水中加入克的稀硫酸进行电解，结束后测得剩余溶液的质量为克，则剩余溶液的质量分数为多少？ 
26. （9分） 课外兴趣小组的同学完成如图所示的实验，请帮助他完成实验报告，该实验的现象是什么？并分析烧杯中出现现象的原因，请用化学方程式表示试管中的反应原理．
[image: http://yx-kbs-ks3.haofenshu.com/images/17f536e2508bc4c5090a9c7b8981fe16.png@w=317&h=279] 27. （9分） 煤燃烧时会排放出二氧化硫、二氧化氮等污染物．这些气体溶于雨水，会形成酸雨．
同学们在实验室里，用硫充分燃烧后的二氧化硫气体，溶于水后得到的酸性溶液，模拟酸雨危害的实验．请填写下列实验报告
	实验用品
	被模拟对象
	实验现象
	分析总结

	树叶或果皮
	
	
	

	锌粒或镁条
	
	
	

	大理石
	
	
	


 28.(9分)  根据表格回答：部分酸、碱和盐在水中的溶解性
	阴离子
阳离子
	
	
	
	
	

	
	
	溶、挥
	溶、挥
	溶
	溶、挥

	
	溶
	溶
	溶
	溶
	溶

	
	微
	溶
	溶
	微
	不

	
	溶
	溶
	溶
	不
	不

	
	不
	溶
	溶
	溶
	不


[image: http://yx-kbs-ks3.haofenshu.com/images/e16a7d81273d80c1c2e867435d1d2594.png@w=152&h=121]（1）、两种溶液________发生复分解反应（选填“能”或“不能”）．
 （2）现有一包固体粉末，可能是、、、中的一种或几种，为确定其组成，取适量试样进行下列实验．请根据实验现象判断：
①取试样溶于水，得到无色澄清溶液，则此固体粉末中一定没有________．
②取上述溶液适量，滴加盐酸溶液后产生气泡．则此固体粉末中一定有________．
 （3）现有盐酸和的混合溶液，向其中逐渐加入过量的某物质，溶
液的随滴入的量的变化关系如图所示，则是________．（选填字母编号）
	A.水   
	B.稀盐酸   

	C.氯化铵溶液    
	D.纯碱溶液．


[bookmark: 答案]答案
1. D
2. D
3. B
4. B
5. A
6. B
7. D
8. C
9. C
10. C
11. C
12. C
13. C
14. A
15. D
16. AC
17. BD
18. CD
19. BC
20. BC
21. 在时和的溶解度相等、
22. 增加溶质、恒温蒸发溶剂或降温等
23. （1）．（2）变小．
24. ．（2）电离时生成的阳离子全部是氢离子的化合物是酸．酸溶液能使紫色石蕊试剂变红，是因为酸溶液中含有氢离子．故答案为：．（3）浓盐酸容易挥发，挥发出的氯化氢在瓶口形成白雾，使溶质减少，根据溶质的质量分数溶质质量 溶液质量可知，溶质的质量分数变小了；故答案为：浓盐酸有挥发性，挥发后，溶质的质量分数必然变小．（4）由图中所给的信息，可知该浓盐酸的溶质质量分数是，根据稀释前后溶质的质量不变可得：需要这种浓盐酸的质量为；
答：需要这种浓盐酸克．
25. （1）由逐渐减小；空气中的二氧化碳与水反应生成碳酸；（2）剩余溶液的质量分数为．
26. 解：现象是：试管中有大量气泡产生，烧杯中溶液变浑浊．原因是：
镁和盐酸反应生成氯化镁和氢气，其反应方程式为：，该反应属于放热反应，故饱和石灰水的温度升高，但是氢氧化钙的溶解度随着温度的升高而降低，故有氢氧化钙固体析出，即该饱和石灰水变浑浊．
27. 
	实验用品
	被模拟对象
	实验现象
	分析总结

	树叶或果皮
	植物、农作物
	树叶变黄
	酸雨对植物有腐蚀

	锌粒或镁条
	金属制品
	金属逐渐溶解，并有气泡放出
	酸雨对金属制品有腐蚀

	大理石
	建筑物
	大理石缓慢溶解，并有少量气泡放出
	酸雨会腐蚀建筑物
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