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	23．（1）除去金属表面的金属氧化物薄膜；实验中，A、B实验所使用酸的种类和浓度不同，不能准确判断两
	（2）Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu；铁丝表面有红色物质生成，溶液由蓝色逐渐变为浅绿
	（3）CD；（4）FeSO4、Al2(SO4)3。

